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Table S1. Results of normal distribution tests, using Levene’s and Shapiro-Wilk W tests (p-values) 
for variables studied. 

Parameter Variable Levene’s test 
(p-value) 

Shapiro-Wilk W test 
(p-value) 

Color parameters 

Luminosity 0.0008 0.0057 
a 0.0992 0.4816 
b 0.0874 0.0194 

Chrome 0.1114 0.0736 
Hue 0.1540 0.2450 

Antimicrobial activity 

Listeria monocytogenes 0.4399 0.0839 
Staphylococcus aureus 0.2995 0.1029 

Escherichia coli 0.4541 0.0003 
Salmonella paratyphi 0.1908 0.0010 

 


