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Figure S1. Survey XPS spectra scan of carbide catalysts. 

 

Figure S2. Carbon motions in the D and G modes [45]. 

02004006008001000

In
te
n
si
ty
 (
a.
u
.)

Binding Energy (eV)

CoCx/Al2O3 ‐ 800 °C

CoCx/Al2O3 ‐ 700 °C

CoCx/Al2O3 ‐ 600 °C

CoCx/Al2O3 ‐ 500 °C

CoCx/Al2O3 ‐ 400 °C

CoCx/Al2O3 ‐ 300 °C

O 1s

C 1s Al 2s Al 2p

Co 2p

O KL1O KL2


