	DR 07-8
	DR 16-13

	
	Feroxyhyte n=3
	Mn-feroxyhyte n=4
	Buserite n=20
	Fe-buserite n=8
	Fe-Vernadite n=175
	Goethite n=6
	Mn-Feroxyhyte n=76
	Fe-Vernadite n=73
	Mixed Fe-Mn n=92

	Mn
	0.4
	6.1
	36.7
	30.45
	20
	4
	15.3
	23.2
	18.8

	Fe
	34.9
	25
	2.5
	15.3
	22.5
	34.3
	30.4
	19.9
	22.9

	Si
	2.7
	1.65
	0.2
	1.04
	2.03
	2.1
	1.9
	1.4
	1.6

	Al
	2.8
	2.5
	1.5
	1.6
	1.97
	1.9
	1.3
	1.8
	1.3

	Ca
	0.2
	0.7
	0.94
	2.7
	2.46
	1.9
	2.1
	3.2
	2.6

	Mg
	1.53
	0.71
	3.5
	2.15
	1.35
	1.8
	1.4
	1.6
	1.5

	P
	0.65
	0.28
	0.06
	0.26
	0.37
	0.65
	0.57
	0.46
	0.5

	Co
	0.07
	0.3
	0.37
	0.58
	0.71
	0.28
	0.76
	1.09
	0.94

	Ni
	0.02
	0.12
	1.29
	0.68
	0.33
	0.04
	0.18
	0.35
	0.24

	Cu
	0.07
	0.06
	1.05
	0.23
	0.05
	0.02
	0.01
	0.01
	0.003

	Ce
	0.1
	0.11
	0.04
	0.19
	0.25
	0.08
	0.22
	0.21
	0.21

	V
	0.16
	0.14
	0.03
	0.05
	0.14
	0.16
	0.18
	0.13
	0.14

	Mo
	0.02
	0.01
	0.04
	0.06
	0.04
	0.03
	0.06
	0.09
	0.07

	Ba
	0.00
	0.03
	0.06
	0.09
	0.12
	0.03
	0.14
	0.08
	0.11


[bookmark: _GoBack]
