Supplementary Table S1. Shear bond strength values of the tested groups.

Groups Direct Curing Median| IQR |Groups Indirect Curing Median| IQR

1 SFRC + primer + FRC 20.02 2.75 17 SFRC + primer + FRC 17.96 1.20

2 SFRC + primer + SA 18.12 | 9.05 18 SERC + primer + SA 19.40 4.00

3 CS + primer + FRC 1822 | 2.64 19 CS + primer + FRC 13.75 1.97

Non- | 4 CS + primer + SA 19.53 | 4.07 20 CS + primer + SA 15.26 6.75
aged 5 |SFRC + primer +bond + FRC| 21.90 4.69 21  [SFRC + primer + bond + FRC| 13.66 6.61
6 | SFRC + primer + bond + SA | 2504 | 2.58 22 | SFRC + primer +bond +SA | 2145 | 346

7 CS + primer + bond + FRC | 18.82 | 4.23 23 | CS+ primer +bond + FRC | 1679 | 7.09

8 CS + primer +bond +SA | 2647 | 6.41 24 CS + primer +bond + SA | 1944 241

9 SFRC + primer + FRC 1733 | 5.06 25 SFRC + primer + FRC 11.32 | 488

10 SFRC + primer + SA 1626 | 2.20 26 SFRC + primer + SA 12.64 | 534

11 CS + primer + FRC 1511 | 3.49 27 CS + primer + FRC 13.68 2.11

Aged 12 CS + primer + SA 1553 | 291 28 CS + primer + SA 13.86 1.93
13 |SFRC + primer + bond + FRC| 18.77 | 4.42 29  |SFRC + primer + bond + FRC| 1962 | 747

14 | SFRC + primer +bond +SA | 19.65 | 2.32 30 | SFRC + primer + bond +SA | 20.75 0.89

15 | CS+primer+bond + FRC | 2158 | 3.11 31 | CS+primer+bond +FRC | 2193 | 398

16 CS + primer + bond + SA 24.42 413 32 CS + primer + bond + SA | 17.13 3.39




